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客户名称: 上海同杰良生物材料有限公司 

客户地址: 上海市杨浦区包头路 1135号 5号楼北二楼 

 

样品由客户提供及申请者对样品的说明样品由客户提供及申请者对样品的说明样品由客户提供及申请者对样品的说明样品由客户提供及申请者对样品的说明（（（（除除除除 SGS参考号参考号参考号参考号、、、、SGS工作号工作号工作号工作号、、、、样品接收日期样品接收日期样品接收日期样品接收日期、、、、样品测试日期样品测试日期样品测试日期样品测试日期

外外外外））））如下如下如下如下：：：： 

 

样品名称: 乳丝被 

批号/生产日期:  PV-403/2012-3-20 

生产商:  上海同杰良生物材料有限公司 

SGS 相关号：GZFDO120401557FD 

SGS工作号.: SHFDO120303476FD 

样品接收日期: 2012-03-29 

样品测试日期: 2012-03-29~ 2012-04-28 

 

测试要求测试要求测试要求测试要求：：：： 

根据申请者的要求：防螨性能 

 

测试方法测试方法测试方法测试方法： 

GB/T 24253-2009 纺织品 防螨性能的评价 抑制法 

 

测试结果测试结果测试结果测试结果:  

测试生物体 测试结果(只) 抑制率 
GB/T 24253-2009 防螨效果评价要求

（抑制率） 
评价 

样品 200 
粉尘螨 

对照样 699 
71.39% 

≥ 95%，样品具有极强的防螨效果； 

≥ 80%，样品具有较强的防螨效果； 

≥ 60%，样品具有防螨效果 

样品具有

防螨效果 

备注:  1. 对照样为不经任何处理的 100％棉织物，经高温蒸煮和蒸馏水洗涤后作为对照样 

2. 检测分包由 SGS集团以外的实验室完成 

 

备备备备注注注注:  以中文制订的本测试报告可以翻译成其它语言, 如有异议, 以中文版为准 
 
 

 
 
 
 
 
 
…………………… 

SGS授权签字人 
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样品描述样品描述样品描述样品描述: 被芯 

 

 
  

***报告结束***  

 


